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LUCHTGELUIDISOLATIEMETING BOUWELEMENTEN VOLGENS NEN-EN-ISO 140-3
Laboratorium voor Akoestiek TU/e

Opdrachtgever Saint-Gobain Glass Massa 25 kg/m?
Projectnummer 008.04666/01.01 Oppervlakte : 1,88 m?
Datum meting 06-05-2003 Volume ontvangvertrek : 98 m?3
Constructie SGG Climalit Acoustic 30/34(A) 10
Planilux klaar 6 mm / 20 mm Argon / Planilux kiaar 4 mm
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Eéngetalsaanduiding volgens

NEN-EN-ISO 717-1

RW(CCw) = 34(.2;-5)dB
(Cs03150:Crr s0-3150) = ( 22 ; -5 )dB
(Cs0.5000:Cr 50-5000) = (-1 ; -5 )dB
(C100-50003Cr 100-5000)= ( -1 ; -5 )dB




